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ABSTRACT 
 

Background: Determining the concentration of hydrogen peroxide in 

liquids and biological samples is very important because of its effects on 

human health. This study aimed to design a new electrochemical 

biosensor based on hemoglobin to detect hydrogen peroxide in serum 

samples. 

Methods: In this study, a basic science, a biosensor based on modifying 

the glassy carbon electrode surface with a nanocomposite consisting of 

cobalt oxide nanoparticles and multi-walled carbon nanotube 

functionalized with a carboxyl group (MWCNT/Co3O4) and hemoglobin 

stabilized on this nanocomposite was made as a biological recognition 

element. 

Results: In optimal conditions, the biosensor was used to measure 

different concentrations of hydrogen peroxide. The designed biosensor 

showed a wide linear response range from 10 μM to 500 μM, a detection 

limit of 0.512 μM, and high reproducibility and stability. 

Conclusion: In this innovative research work, MWCNTs/Co3O4 

nanocomposite was used to make a diagnostic biosensor. The presented 

biosensor showed an acceptable performance in the measurement of 

hydrogen peroxide in serum samples and laboratory solutions. 
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Extended Abstract 
 
In this innovative research work, 

MWCNTs/Co3O4 nanocomposite was used to 

make a diagnostic biosensor. The presented 

biosensor showed an acceptable performance 

in the measurement of hydrogen peroxide in 

serum samples and laboratory solutions. 

Background: Free radicals and reactive 

oxygen species (ROS) are naturally produced 

throughout many metabolic processes in the 

human body. Certain types of these products 

regulate physiological processes as signaling 

molecules. Hydrogen peroxide, as a ROS, can 

have detrimental impacts on human health 

when present in high concentrations. 

Accurately measuring the concentration of 

hydrogen peroxide in liquids and biological 

samples is crucial due to its impact on human 

well-being. Several techniques have been 

documented for quantifying hydrogen 

peroxide levels in body fluids. The 

electrochemical biosensor technique has 

garnered significant attention in recent years 

owing to its user-friendly nature, 

affordability, exceptional sensitivity, rapidity, 

selectivity, and the elimination of the 

requirement for an expert user to quantify the 

quantity of H2O2. The biosensor is created by 

modifying the surface of the glassy carbon 

electrode with the MWCNT/Co3O4 

nanocomposite. The electrochemical 

reactions can be enhanced by immobilizing 

metal nanoparticles and metal oxide on 

carbon nanotubes to create a hybrid catalyst. 

This research adopts a combination of multi-

walled carbon nanotubes and cobalt oxide 

nanoparticles to develop a biosensor so that 

the electron transport between hemoglobin 

and the electrode surface is facilitated.  

Methods: Initially, cobalt oxide nanoparticles 

were fabricated using the co-precipitation 

technique. Subsequently, a MWCNT/Co3O4 

nanocomposite was synthesized using a 

straightforward technique. Next, the 

fabricated nanocomposite was immobilized 

onto the surface of the glassy carbon 

electrode. Following that, a covalent bond 

was formed between the amino group of 

hemoglobin and the carboxyl group linked to 

multi-walled carbon nanotubes. This resulted 

in the fixation of hemoglobin onto the surface 

of the glassy carbon electrode modified with 

MWCNT/Co3O4. 

Results: The crystal structure of the 

MWCNT/Co3O4 nanocomposite was 

identified using XRD analysis. The patterns 

associated with MWCNT and Co3O4 

nanoparticles were distinctly observed. An 

FTIR spectrum in the range of 400-4000 cm-1 

was conducted on the MWCNT/Co3O4 

nanocomposite to assess its functional 

groups. The peaks related to the presence of 

Co2+ and CO3+ in the CO-O stretching 

vibration in cobalt oxide nanoparticles and 

the peak related to the asymmetric or 

symmetric C-H stretching vibrations in the 

CH2 and CH3 groups in MWCNT, the peak 

related to the C=C stretching vibration in the 

main skeleton of the structure of carbon 

nanotubes and bonds related to the O-H 

stretching vibration were observed. The FTIR 

spectrum results were verified by the 

organization of MWCNTs with Co3O4 

nanoparticles. The structural morphology of 

the MWCNT/Co3O4 nanocomposite was 

examined using FESEM and HRTEM 

electron microscope. The photos showed a 

regular pattern of cobalt oxide nanoparticles 

on MWCNT. The process of modifying the 

electrode was examined using cyclic 

voltammetry in the potential range of -0.2 to 

+0.8 at a speed of 50 mV/s in an 

electrochemical cell. The cell contained a 0.1 

M phosphate buffer solution with a pH=7. No 

discernible redox peak was seen on the 

unmodified glassy carbon electrode. The 

electrode enhanced by incorporating 

MWCNT/Co3O4 nanocomposite resulted in 

an augmented active surface area, thus 

facilitated electron transfer, leading to an 

observed increase in the current peak. The 

current peak was reduced by immobilizing 

hemoglobin on the surface of the modified 

electrode using a synthetic nanocomposite. 

This was achieved by filling the active 

surface of the electrode with hemoglobin, 

hence decreasing electron exchange. The 

electrode surface demonstrated effective 

immobilization of nanocomposite and 
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hemoglobin, as confirmed by cyclic 

voltammetry. To optimize the conditions and 

reach the best response for measuring 

hydrogen peroxide, the effects of pH, 

incubation time of MWCNT/Co3O4 

nanocomposite with glassy carbon electrode, 

and the drying time of hemoglobin on the 

electrode surface modified with 

MWCNT/Co3O4 in the biosensor response 

were studied. For this purpose, the current 

response measurement for 100 µM hydrogen 

peroxide was evaluated in the range of 

different pH from 5 to 8.5. The results 

indicate that the biosensor achieved optimal 

performance at a pH=7. This pH level offers 

the optimal circumstances for the electron 

transfer process of the biosensor. In time 

intervals from 0.5 to 4.5 hours, the highest 

current response for measuring a constant 

amount of hydrogen peroxide by the DPV 

method was obtained when the 

MWCNT/Co3O4 nanocomposite was 

incubated with the electrode surface for 2 

hours. To form a successful interaction 

between hemoglobin and glassy carbon 

electrode modified with MWCNT/Co3O4 

nanocomposite, incubation time at room 

temperature is an important criterion for 

optimization. The most secure connection, 

which led to the most significant current 

response, was attained after a drying period 

of 180 minutes (equivalent to 3 hours) at 

ambient temperature. The biosensor was 

utilized under optimal circumstances to 

measure various quantities of H2O2 using the 

differential pulse voltammetry technique. A 

direct correlation exists between the 

concentration of H2O2 ranging from 10 μM to 

500 μM and the corresponding current. The 

calibration curve regression equation may be 

expressed as y=0.2426x-1.111, with a 

correlation coefficient of R2=0.995. The 

biosensor's detection limit for hydrogen 

peroxide was 0.512 µM. The constructed 

biosensor exhibits exceptional stability and 

excellent selectivity in detecting hydrogen 

peroxide. The relative standard deviation for 

the readings collected from five electrodes is 

1.2%. Upon evaluating the stability of the 

measured current at the end of the fourth 

week, it was observed that there was a 3.2% 

decrease. This decrease signifies that 

constructing the biosensor using this method 

possesses satisfactory stability. The 

selectivity of the biosensor was assessed by 

sequentially injecting 100 µM concentrations 

of interfering substances such as ascorbic 

acid, dopamine, uric acid, and glucose into a 

0.1 M phosphate buffer solution (pH=7) 

containing 100 µM per liter of hydrogen 

peroxide. The findings of this experiment 

clearly indicated that the achieved standard 

deviation for the current responses was 3.5%, 

demonstrating that the interfering compounds 

had no discernible impact on the current 

response. The comparison of the newly 

developed electrochemical biosensor, 

utilizing a glassy carbon electrode modified 

with MWCNT/Co3O4 nanocomposite, with 

previous studies reveals a superior 

performance in detecting hydrogen peroxide. 

This improved response can be attributed to 

the synergistic effect of Co3O4 and 

MWCNTs, two nanomaterials used in the 

modification process. Collectively, the 

substance can form an extensive conductive 

network, which, due to its exceptional 

chemical stability and other physical 

characteristics, results in an enhanced 

electrochemical reaction. The investigation of 

actual serum samples demonstrated that the 

biosensor developed in this study is suitable 

for practical applications in routine analysis 

of hydrogen peroxide in real-life scenarios. 

Conclusions: The research involved 

measuring the quantity of hydrogen peroxide 

by utilizing the electrochemical 

characteristics of a glassy carbon electrode 

modified with MWCNT-Co3O4/Hb. The 

presence of hydrogen peroxide was identified 

through the activity of hemoglobin pseudo-

peroxidase and the reduction of H2O2. LOD 

and the wide linear range of the biosensor 

verified the good performance of the 

biosensor in measuring low concentrations of 

H2O2. 
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 های نانولولهمتشکل از بر پایه ساختار   یمیرآنزیغ جدید حسگر ستیز یطراح

 صیجهت تشخ لوبینهموگ /کبالت دینانوذرات اکس /وارهیچند د یکربن

 دیپراکس دروژنیه
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 قدمهم

هیای درون   مولکیول  (ROS) 2های فعال اکسیینن  گونه

تواننید سینتز پیروتئین، بسیی       سلولی هستند که میی 

                                                 
1
 Reactive Oxygen Species (ROS) 

DNA ده( سیلولی را  ریزی ش و بپوپتوز )مرگ برنامه

روییدادهای فیزیولیوکیکی    تنظیم کنند و همچنیین در 

هیای ایمنیی شیرکت     و فعالیت 1رسانی سلولی‬مثل پیام

                                                 
2
 Cell Signaling 

 چکیده

های زیستی به علت تاثیرات بن بر سیلامت انسیان اهمییت     هیدروکن در مایعات و نمونه تعیین غلظت پراکسید زمینه و هدف:

زیادی دارد. هدف از این مطالعه طراحی یک زیست حسگر الکتروشیمیایی جدید مبتنی بر هموگلوبین برای تشییی  هییدروکن   

 باشد. در نمونه سرم می  پراکسید

ای بیا ییک    این مطالعه که از نوع بنیادی علوم پایه است، زیست حسگر بر اساس اصلاح سطح الکترود کیربن شیشیه   در روش کار:

نانوکامپوزیییت متشییکل از نییانوکرات اکسییید کبالییت و نانولولییه کربنییی لنیید دیییواره عامییل دارشییده بییا گییروه کربوکسیییل     

(MWCNT/Co3O4) یت به عنوان عنصر شناسانگر زیستی ساخته شد. و هموگلوبین تثبیت شده بر روی این نانوکامپوز 

زیسیت حسیگر    استفاده شید. پراکسید هیدروکن میتلف  یاه غلظت یرگی انداره یاز زیست حسگر برا نهیبه طیدر شرا ها: یافته

و  نشان دادرا  میکرومولار 421/4  یحدتشی و میکرومولار 444تا  میکرومولار 24از  ی وسیعیشده محدوده پاسخ خط یطراح

 تکرارپذیری و پایداری بالایی داشت.

بیرای سیاخت زیسیت حسیگر      MWCNTs/Co3O4در ایین کیار تحقیقیی بیه صیورت نوبورانیه از نانوکامپوزییت         گیری: نتیجه

های  های سرم و محلول گیری مقادیر هیدروکن پراکسید در نمونه الکتروشیمیایی استفاده شد. زیست حسگر ارائه شده در اندازه

 عملکرد قابل قبولی نشان داد. بزمایشگاهی

 زیست حسگر، نانوکامپوزیت، هموگلوبین، هیدروکن پراکسید های کلیدی: واژه
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فعیال   هیای  گونیه  یکی از درکنیه دیپراکس [.2،1کنند ]

اثیرات   وانید ت میی بن  یاست کیه غلظیت بیالا    ننیاکس

. مطالعات اخیر داشته باشد ی انسانبر سلامت یطلوبمنا

ابیتلا  با  ست که غلظت پراکسید هیدروکننشان داده ا

 میر یو بلزا سیرطان  ،یعروقی  -یقلبی  یاهی  به بیمیاری 

هییدروکن   تعیین غلظت پراکسیید  [.0،0] استمرتبط 

های زیستی به علت تاثیرات بن بیر   در مایعات و نمونه

سلامت انسان اهمیت زیادی دارد. غلظیت هییدروکن   

ه و پراکسید در شرایط فیزیولوکیکی طبیعیی کیم بیود   

میکرومولار است، امیا   4مقادیر نرمال بن در پلاسما تا 

  تحت تاثیر برخیی شیرایط پاتولوکییک و غییر نرمیال     

 [.4،2مولار نیز افزایش یابید ]  میلی 2تواند تا میزان  می

نسیبت بیه    دیپراکسی  دروکنیی ه عدم تعادل در سطح

در  مضیری اثیرات   ی خنثی کننیده بن اه دانیکسا بنتی

های  هایی به ماکروملکول بسی به  که منجر داردبدن 

 یها بیماریو  ها ، پروتئینکینوکلئ یدهایاس حیاتی مثل

 نیبنیابرا  .[5] ودشی  میی  ویداتیاسیترس اکسی   اب تبطمر

در  سیرم  در درکنیی ه دیسیطح پراکسی   یرگیی  انیدازه 

بالقوه در  2یستیز نشانگر کیدرک نقش بن به عنوان 

 .دارد تیی اهم یمیار یسلامت و بمانیتورینگ و ردیابی 

هییدروکن پراکسیید   سنجش  یبرا یمیتلف یاه روش

 ،[8]ی سینج  فیی ط یاهی  ماننید روش  در مایعات بیدن، 

[، 24،22ی ]مترروفلیییییییو ،[5] نسیییییییانسیکمولوم

گیزارش شیده    [20]و تیتریمتری  [21]کروماتوگرافی 

 قابل مزایای دلیل ها به ست. هرلند تمامی این روشا

 حساسیت بیالا  نه،زمی پس کم نویز جمله از ها،‬بن توجه

باشیند ولیی از    ها میی  های معمول در بزمایشگاه روش

ها گران بودن، نیازمندی به تجهیزات  معای  این روش

هییای بنییالیزی پیچیییده، در دسییترس  پرهزینییه، طییرح

 .[20] باشید  نبودن و نیاز به اپراتور بموزش دیده میی 

بیه   ییایمیالکتروشی  1هایحسیگر ‬زیست مبتنی بر کیتکن

بیالا،   تیکیم، حساسی   نیه یهز ،ها ت کار با بنهولس لیدل

ی مناس  و عدم نیاز به کاربر ریپذ نشیگزسرعت و 

                                                 
1
 Biomarker 

2
 Biosensor 

برای تعیین مییزان هییدروکن پراکسیید در     متیص 

 [.24،22های اخیر بسیار مورد توجه بوده است ] سال

کیه در طراحیی    0هِیم  یهیا  گیروه  یحیاو  یها نیپروتئ

 بیا ، درونی  یی به کار میی ایمیالکتروش یهازیست حسگر

شیبه   تیی فعال یداشتن مرکز الکتیرون فعیال هِیم دارا   

 تندهسی  هییدروکن پراکسیید  ی ایاح یبرا یدازیپراکس

 لیییبییه دل هموگلییوبینپییروتئین  ان،یییم نییی. در ا[25]

بیا  تجیاری  ساختار شناخته شده بن، در دسترس بودن 

 ی طراحیی ایین نیوع از   بیرا  ی نسبیداریو پا مک نهیهز

 تر اسیت  مناس  کسیدهیدروکن پرا یستیز یحسگرها

با این حال به علت درشت بودن ساختار سیه  .  [25،28]

بعدی هموگلوبین و دفن شدن مرکیز الکتروفعیال بن   

در پاکت پروتئینی، مرکز ردوکیس از سیطح الکتیرود    

روی زمانی کیه هموگلیوبین   . همچنین [25]دور است 

شیود، اغلی  دنیاتوره شیده و      سطح الکترود جذب می

میایی و زیست فعالی خود را از دسیت  فعالیت الکتروشی

گییری مناسیبی بیرای انتقیال      دهد و یا این که جهت می

الکترون ندارد، بنابراین ایجاد ییک مسییر کوتیاه بیرای     

انتقال الکترون بیین سیطح الکتیرود و مرکیز ردوکیس      

های میتلفی  محققان روش هموگلوبین ضروری است.

ن پیروتئین و  را برای برقراری ارتباط انتقال الکترون بی

هیا اسیتفاده از    اند. یکی از این راه الکترود به کار گرفته

باشید   نانو ساختارها برای تسیهیل انتقیال الکتیرون میی    

ویراپان میانی و همکیاران از ییک     1420سال در  .[14]

حسییگر الکتروشیییمیایی حییاوی نانوکامپوزیییت  ‬زیسییت

 0اکسید گرافن احیا شده، نانولوله کربنی لنید دییواره  

(MWCNT) نییییین بییه همییراه میوگلوبی یییییو پلاتی 

(rGO- MWCNT-Pt/Mb)  برای تشیی  هیدروکن

 2تشیی  این حسیگر   پراکسید استفاده کردند که حد

 1425 ای دیگر در سیال  . در مطالعه[12]پیکومولار بود 

از یک زیست حسیگر طراحیی شیده     ناروال و همکاران

 براسیاس هموگلیوبین تثبییت شیده بیر روی الکتیرود      

اصلاح شده با نانوکرات طلا برای تشییی  هییدروکن   

                                                 
3
 Heme 

4
 Multi-walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) 
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پراکسییید اسییتفاده کردنیید کییه نتییایر مطلییوبی در    

میکرومیولار بدسیت    2144تیا   2محدوده رنر خطیی  

الیوی و همکیارانش زیسیت     1414. در سیال  [11]بمد 

حسگر هیدروکن پراکسید را با هموگلیوبین و الکتیرود   

ردنید کیه   کربن اصلاح شده با نانوکرات طلا طراحی ک

فرد و رسانایی و سطح موثر  به علت روش منحصر به

بالای نانوکرات طلا افیزایش قابیل تیوجهی در کیارایی     

 . [10]تشییصی هیدروکن پراکسید نشان داده شد 

های فیزیکی و شییمیایی خیا     ای وینگی هر نانو ماده

خود را دارد که طراحی و تهیه حسیگرهای زیسیتی بیر    

کند. بنابراین ییک   را سیت می اساس یک نانوماده تنها

تواند اثر  نانوکامپوزیت متشکل از لندین نانو ماده می

تجمیعییی مزایییای لنیید نانومییاده را بییا هییم داشییته و  

 حساسیت زیسیت حسیگر را افیزایش دهید و عملکیرد     

نانو ساختارهای مبتنیی  . [10]بهتری از خود نشان دهد 

ها بر اکسید فلز به افزایش حساسیت و پایداری حسیگر 

کنید. در مییان خیانواده اکسییدهای فلیزات       کمک میی 

فعالیت  (Co3O4) 2واسطه، نانوساختارهای اکسیدکبالت

الکتروکاتالیستی خاصی برای تشیی  ترکیبات میتلیف  

اکسیید کبالیت دارای   . [14،12دهنید ]  از خود نشان می

های خاصی مانند مساحت سیطح بیالا و خیوا      وینگی

باشد. به همین علت بیه   فرد می کاتالیزوری منحصر به

طور گسیترده درکاربردهیای صینعتی و بیوتکنولیوکی     

[. بیا ایین   15،18گییرد ]  پزشکی مورد استفاده قرار می

اغلی   اکسید کبالت حال حسگرهای مبتنی بر نانوکرات 

های ببی  در محلولرسانایی الکترونیکی ضعیف دارند و 

هیا را   سیطح ویینه بن  شوند کیه   روی یکدیگر جمع می

هیا را تیا    دهد و عملکرد الکتروشییمیایی بن  ش میکاه

دار ماننید   نیانومواد کیربن   .[15]کنید   حدی ضعیف می

هییای کربنییی در ترکییی  بییا اییین   گییرافن و نانولولییه

نانوکرات اکسیید فلیزی بیرای توسیعه زیسیت حسیگر       

گیرند تا این موانیع را برطیرف    مورد استفاده قرار می

الکتییرون بییین تواننیید انتقییال  کننیید و در نتیجییه مییی 

                                                 
1
 Cobalt Oxide (Co3O4) 

. [04] هموگلییوبین و سییطح الکتییرود را تسییهیل کننیید 

هییای کربنییی بییا خییوا  فیزیکییی و سییاختاری  نانولولییه

منحصر به فرد به افیزایش حساسییت حسیگر، تسیریع     

گیر سیطح    دهی، پایداری بیشتر مواد اصلاح زمان پاسخ

الکتییرود و کییاهش پتانسیییل واکیینش ردوکییس کمییک  

 [.02-00کنند ] می

یک زیسیت حسیگر الکتروشییمیایی جدیید      در این کار،

مبتنییی بییر هموگلییوبین بییرای تشیییی  هیییدروکن   

طراحی شد که در بن به صورت نوبورانه و   پراکسید

 MWCNTs/Co3O4برای اولین بیار از نانوکامپوزییت   

 1ای گیر سیطح الکتیرود کیربن شیشیه      به عنوان اصیلاح 

(GCE)   استفاده شد. نتایر بدست بمده در محیدوده

میکرومیولار و حدتشییی     444تا  24طی تشیی  خ

هیای   گییری  میکرومولار در انیدازه  421/4بسیار پایین 

های زیستی نشیان داد کیه ایین     انجام شده برای نمونه

 تواند بسیار مورد اعتماد باشد.  روش طراحی شده می
 

 روش کار

 ها معرف

، (CoCL2.6H2O)کلریییییدکبالت هگییییزا هیییییدرات 

از  (NaOH)ید سدیم هیدروکن پراکسید و هیدروکس

های کربنی لنید   شرکت مرک خریداری شد. نانو لوله

دار شده با گروه کربوکسییل از شیرکت    دیواره عامل

US nano  خریداری شد. هموگلوبین از شرکت سیگما

میولار بیا    2/4بلدریچ خریداری شد. از بیافر فسیفات   

pH=7 های الکتروشیمی استفاده شد.  گیری برای اندازه

ه شده برای تمام بزمایشات مورد استفاده بب دیونیز

ها بدون خال  سازی بیشیتر   قرار گرفت. همه معرف

 مورد استفاده قرار گرفتند.

 ها دستگاه

های الکتروشیمیایی بیا اسیتفاده از دسیتگاه     گیری اندازه

سیاخت   Autolabپتانسیواستات گالوانواستات با مارک 

ودی در کشور هلند انجام شد. از یک سیستم سه الکتیر 

ای  طول بزمایش استفاده شد. از الکترود کربن شیشیه 

                                                 
2
 Glassy Carbon Electrode (GCE) 
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نقیره   -اصلاح شده به عنوان الکترود کار، الکترود نقره

به عنوان الکترود مرجع و الکترود  (Ag/AgCl)کلراید 

گر استفاده شد. تمیام   پلاتین به عنوان الکترود شمارش

بزمایشات الکتروشییمیایی در دمیای اتیان انجیام شید.      

هییای کربنییی و   هییای نییانوکرات، نانولولییه   وینگییی

نانوکامپوزیت تهیه شده بررسیی شید. بنیالیز پیراش     

 Xpert proبیا دسیتگاه میدل     (XRD) 2پرتیو ایکیس  

panalytical     انجام شد. بنیالیز اسیپکترومتری تبیدیل

بییا دسییتگاه کمپییانی   (FTIR) 1فوریییه مییادون قرمییز 

TERMO  مییدلAVATAR   در بزمایشییگاه انجییام

هیای   مورفولوکیکی نانوکرات، نانولوله گرفت. بررسی

کربنی و نانوکامپوزییت بیا تحلییل تصیاویر بیه دسیت       

بیا دسیتگاه    FESEMبمده از میکروسیکو  الکترونیی   

بییا دسییتگاه    TEMو  TESCAN MIRA3مییدل

 انجام شد.  Zeiss Libraمدل

 Co3O4سنتز نانوذرات 

 1رسوبی سینتز شیدند.    به روش هم Co3O4نانوکرات 

رید کبالت هگزاهیدرات در دمای اتان به گرم نمک کل

زن مغناطیسیی در بب   ساعت به کمیک هیم   21مدت 

 NaOH 0زدن محلیول   مقطر حل شید. در حیین هیم   

مولار به صورت قطره قطره به ظرف اضیافه شید تیا    

 10موج  تشکیل رسیوب گیردد. محلیول بیه میدت      

بیاقی مانید تیا تشیکیل      مغناطیسیی زن  ساعت روی هم

زدن باعث شید کیه    میل گردد. همرسوب نانوکرات تک

شکل و یکنواخت تشکیل شوند.  نانوکرات به صورت هم

 Co3O4پس از تشکیل رسوب میلوط حیاوی نیانوکره   

دارای یییک سییری ناخالصییی بییود. بییرای جداسییازی    

ها، میلوط لندین بار بیا دور   نانوکرات بدون ناخالصی

سانتریفیوک شده و با بب مقطیر شسیت و شیو     0444

بوری ‬ف جمیع در ته ظر Co3O4نانوکرات  داده شد تا

  Co3O4هیییا جیییدا شیییوند. نیییانوکرات    و ناخالصیییی

 60ساعت در بون با دمای  10بمده به مدت ‬بدست

°C .نگهداری شد 

                                                 
1
 X-Ray Diffraction (XRD) 

2
 Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) 

 MWCNT/Co3O4تهیه نانوکامپوزیت 

بیا ییک روش    MWCNT/Co3O4سنتز نانوکامپوزیت 

بسیار ساده و به دور از هر گونه پیچیدگی انجام شید.  

 144بییا  MWCNTsگییرم  میلییی 444ن روش در اییی

لیتیر بب   میلیی  24با اضیافه کیردن     Co3O4گرم  میلی

درجییه  04مقطییر روی اسییتیرر بییا دور بییالا در دمییای 

بیه خیوبی    Co3O4گراد ترکی  شد تا نانوکرات  سانتی

به  Co3O4شوند. مقادیر نانو کرات  MWCNTsجذب 

ییت  طوری انتیاب گردید که بعد از تشکیل نانوکامپوز

های عاملی کربوکسییل کیافی بیر روی     همچنان گروه

MWCNTs   هییای بمییین   بییرای واکیینش بییا  گییروه

هییای  گیییری هموگلییوبین در سییطح الکتییرود بییا جهییت

سیاعت نیانو    10مناس  در دسیترس باشیند. بعید از    

 21کامپوزیت به کمک پمپ خلا جدا شید و بیه میدت    

گیراد قیرار    درجیه سیانتی   24ساعت در بون با دمای 

 تا خشک شود. گرفت

 اصلاح الکترود با استفاده از نانو کامپوزیت

 4گیرم از بن در   میلیی  044پس از تهیه نانوکامپوزیت 

 2:2لیتر اتانول بیا نسیبت    میلی 4لیتر بب مقطر و  میلی

دقیقه توسط دستگاه  04میلوط شد و سپس به مدت 

اولتراسونیک دیسپرس گردید. در ادامه پس از صییقل  

ای با پیودر بلومینیا و    رود کربن شیشهدادن سطح الکت

یک دستمال تمییز، بیا سیمپلر محلیول نانوکامپوزییت      

قطره قطره روی سطح الکترود رییته شد تا جایی که 

سیطح الکتیرود کیاملا پوشییانیده گیردد. بیرای خشییک      

ای اصییلاح شییده بییا   کییردن، الکتییرود کییربن شیشییه  

 24ساعت در بون با دمیای   1نانوکامپوزیت به مدت 

گراد قیرار گرفیت تیا بب و الکیل خشیک       سانتی درجه

شده و تماس قوی بین سطح الکترود و نانو کامپوزیت 

با جذب سطحی و پیوند واندروالسیی بیین الکتیرود و    

 های کربنی ایجاد شود. نانولوله

ای  تثبیت هموگلوبین بررروی الکتررود کرربن شیشره    

 MWCNT/Co3O4اصلاح شده با نانو کامپوزیت 

لیتییر  گییرم بییر میلییی  میلییی 2محلییول میکرولیتییر  24

هموگلوبین روی سطح الکتیرود اصیلاح شیده بیا نیانو      
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رییته شد و بیه میدت    MWCNT/Co3O4کامپوزیت 

ساعت در دمای اتان قرار داده شد. با توجه به اینکه  0

نانولوله کربنی لند دییواره دارای گیروه کربوکسییل    

ه فعال شده در ساختار نانوکامپوزیت به کار برده شید 

بود، اتصال کوالانسی بین گروه بمینی هموگلیوبین بیا   

هیای کربنیی لنید     گروه کربوکسیل متصل به نانولوله

تیر هموگلیوبین در    دیواره برقرار شید. تثبییت محکیم   

سطح الکترود با به دام افتادن فیزیکی این پیروتئین در  

شبکه لند لاییه نانوکامپوزییت در سیطح الکتیرود نییز      

 اتفان افتاد.   
 

 ها فتهیا

 نمونه نانوکامپوزیت FTIRو  XRDآنالیز 

 MWCNT/Co3O4ساختار کریسیتالی نانوکامپوزییت   

شناسایی شد. همیان طیور کیه در     XRDتوسط بنالیز 

شییود الگوهییای مربییوط بییه    مشییاهده مییی  2شییکل 

MWCNT   1دارای دو پیک مشیی  درθ   در زواییای

است که به ترتی  به الگوی صیفحات   2/00 °و  °5/14

 تعلییق دارد MWCNTسییاختار گرافیتییی   244 و 441

، 02/°5، 02/°0در زوایییای  1θ. پیییک در پییراش  [00]

بییرای نانوکامپوزیییت   0/24°و  45/0°، 00/5°، 08/2°

MWCNT/Co3O4  مشییاهده شیید کییه بییه ترتییی  بییا

از  004و  422، 044، 111، 022، 114صییییییییییفحات 

هیای   . ایین پییک  [14] مطابقیت دارد  Co3O4نانوکرات 

هیا   هسیتند. پییک   Co3O4لق به فاز مکعبیی  شاخ  متع

دارای شدت مناسبی هستند که نشان دهنده بلورینگی 

ها است. هیچ ناخالصی پییدا نشید کیه     قابل قبول نمونه

 نشییان دهنییده سییهم قابییل توجییه نانوکامپوزیییت     

MWCNT/Co3O4 باشد. در نمونه تحت بررسی می 

 

 
 MWCNT/Co3O4 (NC)و نانوکامپوزیت  MWCNTاز  XRD. الگوی 1 شکل

 

در  MWCNT/Co3O4از نانوکامپوزییت   FTIRطیف  

بییرای ارزیییابی   cm-1 4000و  cm-1 400محییدوده 

 1های عاملی نانوکامپوزیت ساخته شده در شکل  گروه

 cm-1نشان داده شده اسیت. دو پییک متمیایز تییز در     

شود که بییانگر حضیور    مشاهده می cm-1421 و  224

Co2+  وCO3+  کششی در ارتعاشCO-O  است، که در

بیا میتصیات    +CO3با میتصات لهاروجهی و  +Co2بن 

ای یییییی [. بانده14،04ت وجهیی میرتبط اسیت ]   ییهش

cm-1 1512  تییاcm-1 1840    در طیییف بییه ارتعاشییات

 CH3و  CH2در گروه  C-Hکششی نامتقارن یا متقارن 

ود. پیییک در یییییش بت داده میییییییینس MWCNTدر 

cm-1 2202 بیه ارتعیاش کششیی     توان را میC=C  در

هیای کربنیی نسیبت داد.     اسکلت اصلی ساختار نانولوله

نسیبت داده   O-Hبه ارتعاش کششی  cm-1 0001باند 
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بیا   MWCNTsبراییش   FTIRشیود. نتیایر طییف     می

 را تایید کرد. Co3O4نانوکرات 

 MWCNT/Co3O4مورفولوژی ساختار نانوکامپوزیت 

توسط  MWCNT/Co3O4مورفولوکی نانوکامپوزیت 

مورد بررسی قرار گرفیت. در   FESEMمیکروسکو  

برایش یافته بر روی  Co3O4وجود نانوکرات  3aشکل 

قابییل مشییاهده اسییت. تصییویر     MWCNTسییطح 

از  (HRTEM)میکروسکو  الکترونیی بیا وضیوح بیالا     

و  3bنانولولیییه کربنیییی لنییید دییییواره در شیییکل    

نشیان   3cدر شیکل   MWCNT/Co3O4نانوکامپوزیت 

بیه   Co3O4ه است. با توجه به شکل نانوکرات داده شد

انید کیه    پراکنده شیده  MWCNTطور یکنواخت روی 

 شود. منجر به انتقال صحیح الکترون می
 

 

و نانوکامپوزیت   Co3O4از نانوذرات  FTIR. طیف سنجی 2شکل 

MWCNT/Co3O4 و طیف قرمز:  )طیف آبی: مربوط به نانوکامپوزیت

 مربوط به اکسید کبالت(

  

 

 
 HRTEMتصویر  (c)و  (MWCNT)از نانولوله کربنی چند دیواره  HRTEMتصویر  MWCNT/Co3O4 ،(b)ازنانوکامپوزیت  FESEMتصویر  (a). 3شکل 

 MWCNT/Co3O4از نانوکامپوزیت 
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 رفتار الکتروشیمیایی مرحله به مرحله اصلاح الکترود

ای  مراحیل اصییلاح الکتییرود بییا روش ولتییامتری لرخییه 

(CV) ورد بررسی قرار گرفت. سلول الکتروشیمیایی م

بیود. در ایین    pH=7میولار بیا    2/4حاوی بافر فسفات 

 44بیا سیرعت اسیکن     CVهیای   گییری  مرحله انیدازه 

 تیا   -1/4ولت بیر ثانییه و در محیدوده پتانسییل      میلی

 0طییور کییه در شییکل  + ولییت انجییام شیید. همییان8/4

ای  شود هنگامی که الکترود کیربن شیشیه   مشاهده می

ور شید هییچ پییک ردوکیس      برهنه در محلول غوطیه 

 بشکاری برای بن مشاهده نشد. 

 MWCNT/Co3O4با اصلاح الکترود با نانوکامپوزییت  

پیک جریان به طور قابل توجهی افزایش یافت کیه بیه   

علت افزایش سطح الکتروفعال و تسهیل انتقال الکتیرون  

لاح بود. با تثبیت هموگلوبین بر روی سطح الکترود اص

کاهش پییک   MWCNT/Co3O4شده با نانوکامپوزیت 

جریان در ولتاموگرام مشاهده شد که به علت اشیغال  

سطح فعال الکترود توسط هموگلوبین و کاهش تبیادل  

 باشد. الکترون بین الکترود و الکترولیت می

 

 
 

الکترود کربن  (a)ای به ترتیب برای:  . ولتاموگرام چرخه4شکل  

ای اصلاح شده با  الکترود کربن شیشه (b)ده، ای اصلاح نش شیشه

ای اصلاح  الکترود کربن شیشه (c)و   MWCNT/Co3O4نانوکامپوزیت

 مولار 1/0در بافر فسفات   GCE/MWCNT-Co3O4/Hbشده با 

 

 

 

 

 بهینه سازی شرایط آزمایش

ها و تجزیه و تحلیل دقیق  گیری یابی به اندازهبرای دست

کتورهیای مهیم از جملیه    مقادیر هیدروکن پراکسید فا

pH   بییافر فسییفات، زمییان انکوباسیییون نانوکامپوزیییت

MWCNT/Co3O4 ای و میدت   با الکترود کربن شیشه

زمان خشیک شیدن هموگلیوبین روی سیطح الکتیرود      

اصلاح شده در دمیای اتیان کیه روی عملکیرد زیسیت      

 گذارند، بهینه سازی شدند. حسگر تاثیر مستقیم می

پاسخ الکتروکاتالیستی الکترود برای بهینه سازی  pHاثر 

مییورد  H2O2اصییلاح شییده نسییبت بییه اکسیداسیییون  

هیای   گییری  بررسی قرار گرفت. نتایر حاصل از انیدازه 

 (DPV)انجام شده با روش ولتیامتری پیالس تفاضیلی    

با حسگر تهیه شده  H2O2میکرومولار  244برای مقدار 

در  4/8تیا   4بیافر فسیفات از    pHدر مقادیر میتلیف  

بالاترین پیک جریان در  نشان داده شده است. a4شکل 

pH=7   مشییاهده گردییید. بییه اییین ترتییی  در ادامییه

مولار با  2/4های الکتروشیمیایی از بافر فسفات  بررسی

pH=7 .استفاده شد 

برای تثبیت مطمئن نانوکامپوزیت ساخته شده بر روی 

ای، مدت زمان انکوباسیون بن بیا   الکترود کربن شیشه

رود پارامتر بسیار مهمی است که بر عملکرد سطح الکت

گیذارد. ایین میدت زمیان      زیست حسگر نیز تاثیر میی 

هیای   بررسی و بهینه سازی شد. بیرای ایین کیار پاسیخ    

گییری مقیدار ثیابتی     جریان بدست بمده برای انیدازه 

هیدروکن پراکسید در مدت زمیان لازم بیرای تثبییت    

 بییر روی الکتییرودMWCNT/Co3O4 نانوکامپوزیییت 

سیاعت    4/0تیا   4/4ای در فواصل زمیانی   کربن شیشه

انکوباسیون مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شکل 

5b  مدت زمان دو ساعت به عنوان زمان بهینه بدست

سیازی میدت زمیان     بمد. در ادامه بیه منظیور بهینیه   

ای اصلاح  برهمکنش هموگلوبین با الکترود کربن شیشه

پاسخ جریان  MWCNT/Co3O4شده با نانوکامپوزیت 

ساعت مورد بررسی قرار گرفت.  4تا  2های  در زمان

بیشترین پاسخ جریان در سیه سیاعت انکوباسییون در    

 (.4cدمای اتان بدست بمد )شکل 
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سازی زمان  بهینه (b) ،میکرومول هیدروژن پراکسید 100گیری  بافر فسفات برروی پاسخ جریان زیست حسگر برای اندازه pHاثر  سازی بهینه (a). 5شکل 

 ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت شهتاثیر زمان انکوباسیون هموگلوبین با الکترود کربن شی (c)ای و  انکوبه شدن نانوکامپوزیت با الکترود کربن شیشه
 

 H2O2تشخیص 

گییری   حسیگر بیرای انیدازه    در شرایط بهینه از زیسیت 

بیا روش ولتیامتری پیالس      H2O2های میتلیف   غلظت

رابطییه  6aاضییلی اسییتفاده شیید. بییا توجییه بییه شییکل تف

و افزایش جرییان   H2O2مستقیمی بین افزایش غلظت 

الکتریکی وجود دارد. طبق منحنی کالیبراسیون در شکل 

6b   ییییک رابطیییه خطیییی بیییین غلظیییتH2O2  24از 

 میکرومولار و جریان وجیود دارد.  444میکرومولار تا 

برابیر بیا    معادله رگریسون برای منحنی کالیبراسییون  

y=0.2426x-1.111  و ضییری  همبسییتگیR2=0.995 

حیید تشیییی  زیسییت حسییگر بییرای هیییدروکن  بییود.

 میکرومولار بدست بمد. 421/4پراکسید 

 
 500و  400 ،300 ،200 ،100 ،55 ،50 ،25، 10به ترتیب:  iتا   aهای مختلف هیدروزن پراکسید از زیست حسگر به غلظت DPVهای جریان  ( سیگنالa) .6شکل 

 های مختلف هیدروژن پراکسید. ( منحنی کالیبراسیون زیست حسگر در غلظتb. )میکرومولار
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 تکرارپذیری، پایداری و گزینش پذیری زیست حسگر

برای ارزیابی تکرارپذیری زیست حسگر استفاده شیده  

در این کار پنر الکترود با شرایط مشیابه تهییه شیده و    

هیا   گیری جام اندازهمورد بررسی قرار گرفتند. برای ان

میکرومولار بمیاده شید.    244با غلظت  H2O2محلول 

بیرای نتیایر بدسیت     (RSD)انحراف استاندارد نسیبی  

درصید   1/2ها توسط پنر الکترود  گیری بمده از اندازه

دهید حسگرزیسیتی طراحیی شیده      است که نشان میی 

(. 7aدارای قابلیت تکرار پذیری مناسیبی اسیت )شیکل    

اری الکترود اصیلاح شیده و لگیونگی    برای بررسی پاید

پاسخ زیست حسگر با گذشت زمیان، عملکیرد زیسیت    

های زمانی میتلف برای تشییی    حسگر در محدوده

میکرومولار هییدروکن پراکسیید میورد بررسیی      244

قرار گرفت. بدین ترتی  الکترود به مدت یک میاه در  

گراد نگهداری شد. پیک جریان در  درجه سانتی 0دمای 

ی هفته اول، ابتدای هفته دوم، ابتدای هفته سیوم،  ابتدا

ابتدای هفته لهارم و در بخر در انتهیای هفتیه لهیارم    

گیری هییدروکن پراکسیید اسیتفاده شید.      برای اندازه

 گیری شیده در انتهیای هفتیه لهیارم بیه      جریان اندازه

کییه نشییان دهنییده  افییتیدرصیید کییاهش  1/0 زانیییم

به ایین روش   پایداری مناس  زیست حسگر تهیه شده

 (.7bاست )شکل 

پذیری حسگر نسبت به هیدروکن  برای ارزیابی گزینش

گیر موجیود در    های احتمیالی تیداخل   پراکسید از گونه

های جداگانه به  نمونه واقعی سرم استفاده شد. محلول

میکرومییولار دوپییامین، اسییید    244ترتییی  شییامل  

 244اسیییکوروبیک، گلیییوکز و اسییییداوریک بعیییلاوه   

 244ر هیدروکن پراکسید و همچنین نمونه میکرومولا

میکرومییولار هیییدروکن پراکسییید بییه تنهییایی توسییط  

 RSD(. 7cگییری شیدند )شیکل     زیست حسگر انیدازه 

درصد بدست بمد که  4/0ها  ها برای همه نمونه پاسخ

حسیگر   پذیری قابل قبیول زیسیت   نشان دهنده انتیاب

دهد که زیسیت حسیگر    است. نتایر به وضوح نشان می

پیذیری بیالایی نسیبت بیه      راحی شده دارای گزینشط

H2O2 باشد. می 

 

 
 حسگر ( بررسی عوامل تداخلی تاثیرگذار بر زیستcگیری پایداری و ) (  اندازهb( بررسی تکرارپذیری، )a. )5شکل 
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 بحث

 حسگر تجزیه و تحلیل عملکرد زیست

اییین زیسییت حسییگر بییا اصییلاح سییطح الکتییرود کییربن 

طراحیی   MWCNT/Co3O4امپوزیت ای با نانوک شیشه

شده است. نانوکامپوزیت تثبیت شده منجر به افزایش 

نسبت سطح بیه حجیم و تسیهیل انتقیال الکتیرون بیین       

گییردد.  مرکییز ردوکییس هموگلییوبین مییی الکتییرود و

در زیسیت حسیگرها    یکربنی  یهیا  نانولولیه استفاده از 

 بانیبه عنوان پشت است که همهدف دوگانه  کی یدارا

عمل  یستیز یاه مولکول تثبیت مناس  برایو بستری 

انتقیال   یلازم را بیرا  یکی یالکتر تیو هیم هیدا   نندک یم

نسبت سطح  .نندک یفراهم م ییایمیالکتروش های سیگنال

 یاجیازه بارگیذار   یکربنی  یهیا  نانولولیه  یبه حجم بالا

را  یدر واحید سیطح هندسی    هیای بیشیتری   ومولکولیب

  .[02] نید ک یکمیک می   گنالیسی  تیی که به تقو دهد یم

باعیث کاهییده    Fe(ɪɪɪ)به  Fe(ɪɪ)هموگلوبین با تبدیل 

گیردد. پاسیخ زیسیت     شدن هییدروکن پراکسیید میی   

کیاهش زییر اسیت    -حسگر بر اساس فراینید اکسیایش  

[05]: 
[Hb Fe(ɪɪɪ)]+e

- 
↔ [Hb Fe(ɪɪ)] 

2[Hb Fe(ɪɪ)] + H2O2 + 2H
+ 

+ 2e
- 
→ 2[Hb Fe(ɪɪɪ)] + 

2H2O 
گییری هییدروکن    اندازه مقایسه نتایر بدست بمده از

پراکسید توسط زیست حسگر تهیه شیده در ایین کیار    

کیار   کیه  ای مشیابه  نتایر زیسیت حسیگرهای   تحقیقی با

طیور   شده است. همیان  گزارش 2جدول  در شده بود

که از این مقایسه قابل استیراج اسیت زیسیت حسیگر    

ای  الکتروشیمیایی جدید مبتنی بر الکترود کربن شیشیه 

برای   MWCNT/Co3O4نانوکامپوزیت  اصلاح شده با

 نشان تشیی  هیدروکن پراکسید پاسخ بهتری از خود

 هیا ‬MWCNT وCo3O4 ترکیی    بیه  تواند می داد که

شود که ایین دو نیانو میاده در کنیار هیم       داده نسبت

بزرگی را ارائه دهند کیه بیا    رسانای ی شبکه توانند می

فیزیکی  های پایداری بالای شیمیایی خود و سایر وینگی

 شود. را منجر می پاسخ الکتروشیمیایی خود افزایش

 

 برای تشخیص هیدروژن پراکسید در مقایسه با حسگرهای قبلی MWCNT-Co3O4/Hb. عملکرد الکترود اصلاح شده با 1جدول 

 منبع (μM)حدتشیی   (μM)محدوده خطی  الکترود

Hb/AgNF/ITO 200 - 3400 0.12 [05] 

Co3O4-rGO 15-675 2.4 [08] 

SiO2/Hb-AuNPs/ACNTs 40 - 4000 22 [05] 

N-rGO 100 - 10000 26 [04] 

NF-Hb-Cys-AuNPs-SPCE 10 - 450 0.6 [10] 

Cyt c/TPP-HA[TFSI]/MWCNT/GCE 20 - 892 6.2 [02] 

CoO-CoS/NF 2-954 0.89 [01] 

Hb/NIBA-IL/MWCNT/GCE 10 - 6300 3.2 [00] 

GC/Hb/SnO2/CHIT 5 - 1500 1 [00] 

MWCNT-Co3O4/Hb 10 - 500 0.512 مطالعه حاضر 

    

 آنالیز نمونه واقعی سرم 

 زیسییت حسیگر تهییه شیده بییا    عملیی  کیاربرد  قابلییت 

 قرار بررسی استاندارد مورد افزودن استفاده از روش

سیرم از بزمایشیگاه دکتیر     هیای واقعیی   نمونه .گرفت

هییای میتلییف بییدون   حییدیثی در اردبیییل بییا غلظییت 

هیا بیر    گونه دستکاری تهیه شیده بیود و بزمیایش   هیچ

های نمونه واقعیی در دسیترس طراحیی     اساس غلظت

 44نتایر برای افزایش استاندارد به مقیدار اولییه    شد.

 ی اولیه هیدروکن پراکسیید مطیابق   میکرومولار نمونه

و انحییراف اسییتاندارد نسییبی  بمیید بدسییت 1 جییدول

(RSD)  دیردرصیید و مقییا01/2درصیید تییا  41/2بییین 

 ٪241 تا 244٪ محدوده در نمونه تعیین برای 2بازیابی

                                                 
1
 Recovery 
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 زیسیت حسیگر   کیه  داد نشان نتایر این رو، این از. بود

 و تجزیه برای عملاً تواند می شده در این تحقیق ساخته

 کاربردهییای هیییدروکن پراکسییید در معمییول تحلیییل

بیرای بررسیی دقیت     .گیرد قرار استفاده مورد واقعی

گیری مقیادیر   ضر، مقایسه اندازهگیری روش حا اندازه

هیدروکن پراکسید توسط زیست حسگر ارائه شده بیا  

روش بزمایشگاهی طیف سنجی نوری انجیام شید کیه    

یار نزدییک بیود   یییی ت بمیده بس ییی اختلاف نتیایر بدس 

 .(0)جدول 

 

 های واقعی سرم درنمونه H2O2. تشخیص 2جدول 

 نمونه
(μM) 

مقدار اضافه شده 
(μM) 

گیری شدهغلظت اندازه   
(μM) 

 میانگین
(μM) 

RSD% 

(n=5) 

Recovery% 

(n=5) 

 
25 74.2, 76.58, 76.83, 75.19, 75.16 75.59 1.29 102.3 

50 50 101, 101.8, 99.3, 100.74, 99.13 100.39 1.02 100.78 

 
100 154.68, 150.52, 150.02, 150.07, 148.84 150.82 1.32 100.8 

 

 

 MWCNT-Co3O4/Hbو روش طیف سنجی و حسگرزیستی به د H2O2. تشخیص 3جدول 

 اندازه گیری با روش زیست حسگر ارائه شده نمونه
(μM) 

 اندازه گیری با روش طیف سنجی
(μM) 

1 30.92 30.69 

2 43.81 43.14 

3 38.1 37.96 

 

 گیری نتیجه

در این کار تحقیقی سنجش میزان هیدروکن پراکسیید  

ای  لکترود کربن شیشهبراساس خاصیت الکتروشیمیایی ا

انجیام شید. از   MWCNT-Co3O4/Hb اصلاح  شده با 

دار شیده بیا گیروه کربوکسییل      نانولوله کربنی عامیل 

برای تثبیت هموگلوبین بر سطح الکترود اصلاح شده با 

 استفاده شد. اتصالMWCNT/Co3O4 نانو کامپوزیت 

 گییروه بییا هموگلییوبین بمینییی گییروه بییین کوالانسییی

 دییواره  لنید  کربنی یها‬نانولوله به متصل کربوکسیل

تشیی  هییدروکن پراکسیید بیا فعالییت      .شد برقرار

صیورت   H2O2شبه پراکسیدازی هموگلوبین و کاهش 

گرفت. هموگلوبین اکسایش یافته از نظر شیمیایی می 

از زیسیت   نیه یبه طیدر شیرا  تواند دوباره احییا بشیود.  

 H2O2میتلیف   یهیا  غلظیت  یریی گ اندازه یحسگر برا

شیده محیدوده    یتفاده شد. زیسیت حسیگر طراحی   اس

  یحدتشیی  و میکرومیولار  444تیا   24از  یپاسخ خط

نشیان   دیپراکس دروکنیه یبرامیکرومولار را  421/4

زیست حسیگر جدیید معرفیی شیده در ایین کیار        داد.

تکرارپذیری و پایداری بالایی داشت و با توجه به اینکیه  

بیییییه صیییییورت نوبورانیییییه از نانوکامپوزییییییت    

MWCNTs/Co3O4 گر سطح الکتیرود   به عنوان اصلاح

گیری  استفاده شده بود عملکرد مناسبی را برای اندازه

هییای سییرم واقعییی و  هیییدروکن پراکسییید در نمونییه

شیود در   محلول بزمایشگاهی نشان داد. پیشینهاد میی  

کارهای بتی ممکن است تشییی  مقیادیر هییدروکن    

 رزیسیت حسیگ   فنیاوری  یک طراحی طریق پراکسید از

 از اسیتفاده  مسیتلزم  رویکرد این. بید بدست جایگزین

 .است متنوع یها‬کامپوزیت و مواد
 

 نیرداقدو  تشکر

ی مقطع کارشناسیی ارشید   نامهحاصل پایاناین پنوهش 

نویسندگان مرات  تقدیر و تشکر  است. بیوشیمیرشته 

یلان و دانشییگاه محقیق اردبیلییی  خیود را از دانشییگاه گی  

بوردن تجهییزات اعیلام   ‬و فیراهم دلیل حمایت مالی ‬به

 .دارندمی
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